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Acide stéarique: 3 kg  

Eau: 1400kg Persulfate de potassium: 0,6 kg

Carbonate de soude "Solvay":1,9 kg

Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France

Annexe 7    Copolymère Chlorure de vinyle-Acétate de vinyle:  

             Rhodopas AX:   Schéma du procédé (1948)

Polymérisation: 
  8 heures 

 Filtration 
 Essorage 

 (24 heures) 

Précipitation 

Tamisage 

Séchage 

Acétate de 
vinyle: 
71 kg 

Chlorure 
de vinyle: 

460 kg 

Chlorure 
de calcium 

40 kg 

Rhodopas AX 
480 kg 
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