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     Eau

  Coulée en 14 h

Réacteur: 3500 l.

Agitateur: cadre

Queues 150 kg
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Annexe 5    Monomère chlorure de vinyle ex dichloréthane 

Schéma de synthèse

NaOH 
96/97 

1400 kg 

Méthanol 
 1200 litres                      

Dichloréthane 
   2500 kg 

Monomère brut 
1600kg 

Méthanol 
1100 litres 

 Dissolution NaOH 

 Saponification: 
Durée 24 heures 

Rectification monomère 

Monomère 
rectifié 
1450 kg 
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