
Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France par Jean-Marie Michel 

 

Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France 

1 

Annexe 1 - Brevets Silicones Rhône-Poulenc (1946 – 1970) 
 

N° Brevet      N° Addition    aa/mm/jj    Titre 
 
   925 394  46 03 26  Nouvelles alcoylsilicones thermodurcissables..... 
1 002 106  46 07 27  Nouvelles résines organosiliciques 
1 002 122  46 07 30  Nouveaux enduits hydrofuges 
1 003 037  46 11 25  Nouveaux enduits hydrofuges 
1 003 073  46 11 29  Nouveaux dérivés organosiliciques 
1 003 079  46 11 30  Nouveau produits silicones hydrofuges 
   943 915  47 03 10  Nouveaux produits siliciques hydrofuges 
   945 792  47 04 16  Perfectionnement aux procédés de préparation des siloxanes 
   950 582  47 06 23  Procédé de préparation d'huiles organosiliciques  non volatiles 
   971 283  47 07 15  Nouveaux produits hydrofuges et leur procédé de préparation 
   950 583  47 07 23 Procédé de préparation de dérivés organosiliciques 
   967 704  47 08 08  Procédé de préparation de siloxanes 
   952 344  47 08 13 Solutions de résines organosiliciques et leurs applications  
   industrielles 
   962 993  48 03 10  Perfectionnement aux résines organosiliciques 
   970 130  48 08 02  Procédé pour faire adhérer les résines organosiliciques sur Al 
   979 606  48 12 07  Nouvelles compositions à base de résines organosiliciques 
1 032 011  51 02 02  Procédé de durcissement des résines organopolysiloxaniques 
1 050 760  52 01 03  Nouvelles compositions organopolysiloxaniques moulables et leur 
   procédé de... 
1 046 640  52 01 19  Procédé de traitement de surfaces peintes lustrées au moyen de 
   compositions à base de silicones 
1 049 640  52 01 19  Procédé de traitement de surfaces peintes........ 
1 060 424  52 07 16  Procédé d'hydrofugation des maçonneries 
1 060 423  52 07 19  Nouveaux enduits hydrofuges pour maçonnerie 
1 061 035  52 07 26  Nouvelles compositions hydrofugeantes pour les textiles 
1 074 871  53 02 12  Procédé d'amélioration des disques d'enregistrement 
1 074 917  53 02 17  Composition utilisable dans l'hydrofugation des textiles...  
1 081 726  53 07 29  Nouvelles résines organosiliciques et leurs préparations  
1 087 484  53 08 05  Nouvelles compositions pour l'hydrofugation de matières organiques 
   fibreuses  
1 088 592  53 08 06  Nouveaux produits d'entretien à base de silicone  
1 088 970  53 09 03  Nouvelles compositions adhérisantes à base de dérivés 

     organopolysiloxaniques  
1 096 609  53 12 23  Nouvelles compositions thermodurcissables à base   
   d'organopolysiloxanes 
1 142 551  56 02 07  Procédé de préparation de vinylsilanes 
1 142 551               70138  56 05 17  Procédé de préparation de vinylsilanes 
1 169 639  56 12 29  Procédé de régénération d'élastoméres organopolysiloxanes 
1 176 800  57 06 19  Procédé de stabilisation de polyméres organopolysiloxaniques 
1 188 495  57 07 12  Procédé de fabrication d'élastoméres à base de   
   diorganopolysiloxanes 
1 188 739  57 12 17  Nouveaux composés organosiliciques 
1 198 749  58 02 06  Compositions organopolysiloxaniques vulcanisables 
1 221 677  59 01 05  Composés organopolysiloxaniques 
1 232 466  59 04 22  Procédé de vulcanisation à température ambiante 

     d'organopolysiloxane 
1 232 524  59 04 24  Compositions organopolysiloxaniques pour revêtements  
   antiadhérents 
1 234 245               59051  59 05 13  Procédé de traitement de charges minérales par des dérivés 

     organosiliciques 
1 213 488               75815  59 06 02  Composition pour vernis organopolysloxaniques 
1 213 488               76021  59 06 09  Composition pour vernis organopolysloxaniques 
1 198 749               76483  59 11 03  Compositions organopolysiloxaniques vulcanisables 
1 255 408  60 01 25  Procédé de vulcanisation à température ambiantse de 

     polyorganosiloxanes 
1 257 811  60 02 25  Composition organopolysiloxaniques à propriété antimousse 
1 266 528  60 05 30  Compositions organopolysiloxaniques vulcanisables à 

     température ambiante 
1 311 158  61 05 29  Préparation de dérivés organiques du silicium 
1 303 195  61 07 24  Procédé de préparation d'organosiloxane 
1 198 749               80768  61 12 07  Compositions organopolysiloxaniques vulcanisables 
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1 318 799  62 01 12  Composition organopolysiloxanique vulcanisable 
1 325 782  62 03 21  Compositions organopolysiloxaniques 
1 329 088               81770  62 05 08  Elastomères de silicones autoadhérents 
1 344 353  62 10 03  Articles composites( fluoré sur élastomère silicone) 
1 349 362  62 12 04  Nouvelles compositions adhésives pour objets gommés 
1 359 240  63 02 26  Composés organosiliciques à groupement aminoxy 
1 382 285  63 11 06  Elastomères de diorganopolysiloxane et leur préparation 
1 390 999 63 12 18  Procédé de préparation de vinylsilanes 
1 391 833  64 01 13  Procédé de préparation d'ethers mixtes d'énols et de silanols 
1 404 561  64 05 20  Nouveaux organopolysiloxanes. 
1 411 757  64 07 22  Nouveaux copolymères siloxanes polyoxyalcoylène 
1 416 522  64 07 23  Procédé d'obtention de matières microporeuses 
1 418 114  64 09 16  Perfectionnement aux moules en élastoméres silicones 
1 436 568  41 01 2  Procédé de préparation de composés à groupement 
      vinyloxysilane 
1 439 013  64 10 28  Procédé de préparation d'alcène 1 polyyloxysilanes 
1 423 790  64 11 10  Nouvelles compositions organosiliciques et leur emploi 
1 423 792  64 11 12  Nouvelles compositions organopolysiloxaniques vulcanisables et 
      élastomères en résultant 
1 411 228  64 11 16  Procédé de préparation de compositions organosiliciques 
1 452 005  65 02 04  Nouveaux composés siloxaniques tétrafonctionnels 
1 438 544  65 03 12  Composés organopolysiloxaniques vulcanisables 
1 445 497  65 03 12  Tétravinylpolysiloxanes et leur prépréparation 
1 451 269  65 03 12  Procédé de préparation d'organopolysiloxanes linéaires 
1 444 735  65 03 19  Nouveau procédé de dismutation des chlorosilanes 
1 411 228               87 890 65 05 18 Procédé de préparation de compositions organosiliciques 
1 458 187   65 05 25  Nouvelles compositions thermodurcissables 
1 416 522               87898 65 05 26  Procédé d'obtention de matiéres microporeuses 
1 459 792  65 06 11  Nouveaux élastoméres organopolysiloxaniques multicellulaires; 
1 447 304  65 06 14  Scission de polysilanes par un acide halogéné............ 
1 436 568               88358  65 06 26  Procédé de préparation de composés à groupement 
      vinyloxysilane 
1 488 994  65 09 10  Procédé de purification de chlorosilanes 
1 465 674  65 12 02  Compositions vulcanisables à base de copolyméres liquides 
1 472 104  65 12 07  Procédé de préparation d'organopolysiloxanes 
1 469 546  65 12 09  Procédé de séparation d'organopolysiloxanes 
1 474 784  65 12 20  Compositions nouvelles pour faire adhérer des matières 
      organopolysiloxaniques 
1 473 990  66 01 12  Procédé de préparation d'organopolysiloxanes 
1 474 899  66 02 11 Procédé de préparation d'organopolysiloxanes 
1 474 900  66 02 11       Procédé de préparation d'organopolysiloxanes 
1 491 412  66 06 27  Procédé de préparation d'organopolysiloxanes 
1 491 413  66 06 27 Procédé de préparation d'organopolysiloxanes 
1 504 528  66 07 05 Isolants à base de polyamide et de polymères siliciques 
1 561 922  66 08 16  Nouveaux organopolysiloxanes linéaires 
1 474 784               62367  66 11 07  Composition pour faire adhérer des matières 
                                                                               organopolysiloxaniques sur des surfaces... 
1 507 272  66 11 15  Procédé de scission de polysilanes 
1 511 661  66 12 23  Nouveaux copolymères siloxane-polyoxyalcoyléne 
1 527 781  66 12 23  Nouveaux composés organosiliciques à fonction ester 
1 520 444  66 12 30  Procédé de préparation de copolysiloxane-polyoxyalcoyléne 
1 526 231  67 04 12  Procédé de préparation d'epoxydes siliciés 
1 529 819  67 05 09  Iminoxysilanes et compositions en contenant 
1 529 820  67 05 09  Aminosilanes et compositions en contenant 
1 529 821  67 05 09  Acyloxysilanes et compositions en contenant.. 
1 504 528               92531  67 05 25  Isolants à base de polyamides et de polymères siliciques 
1 541 085  67 07 22  Procédé de préparation d'élastoméres organosiliciques 
1 555 597  67 08 08  Compositions élastoméres résistants à l'ozone 
1 543 493  67 09 15  Nouvelles compositions organosiliciques vulcanisables en 
      élastomères 
1 568 812  67 11 21  Résines organosiliciques contenant des groupements vinyliques 
1 591 565  68 04 24 Elastomères organopolysiloxaniques auto-adhérents 
1 590 602  68 05 21  Nouveaux copolymères à bloc diorganopolysiloxanepolyoxyalcoylène 
1 584 040  68 07 24  Procédé d'hydrolyse en continu de diorganodichlorosilanes 
1 591 204   68 10 31  Nouveaux dérivés siliciés de l'alcool allylique 
2 044 570  69 05 27  Matériau composite à base d'organopolysiloxannes 
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2 049 652   69 06 16  Procédé de préparation de dérivés organosiliciques..................... 
2 055 940   69 08 08  Procédé de préparation de composés organosiliciques à 
     groupements silylphényles 
2 057 376   69 08 14  Polymères d'esters et de silane insaturés 
2 063 293   69 09 10  Procédé de préparation de composés organosiliciques insaturés 
2 064 563   69 09 29  Emulsions aqueuses concentrées pour l'hydrofugation des textiles 
2 068 089   69 11 27  Préparation de siloxanes par redistribution 
2 079 814   70 02 13  Procédé de préparation de composés à groupements  

    triorganosilylèthynyle 
2 082 095   70 03 03  Membrane en polymère organosilicique 
2 114 230   70 11 20  Emulsion aqueuse d'alkylhydrogénopolysiloxanes de haute stabilité 


