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1955 1960 1965 1970

Antimousses 3 9 235 462

Elastomères 5 62 400 1176

CAF 7 134 315

Emulsion à 100% 37 89 94 265

Huile à 100% 98 240 555 1105

Hydrofugeants 6 59 207 354

Pâtes et graisses 8 8 18 83

Produits spéciaux 9 8 23 45

Résines méthylées à 100% 17 38 68

Résines méthyl-phényles à 100% 22 60 95 300

Siliconate 31 35 40 42

Tétramère D4  10 364 1341

Huile visqueuse 20 158 652

Silicate d'éthyle 20 104 130
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Annexe 3 - Productions principales (en tonnes) de l'usine Rhône-Poulenc 

de Saint-Fons               
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